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Detalle constructivo sistema weber.therm etics acabado mineral capa fina
Arranque del sistema desde suelo enterrado
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1. Soporte

2. Impermeabilizacion weber.tec imperflex

3. Mortero adhesivo weber.therm base (e=10-20 mm)

4. Aislante weber.therm placa EPS (e=30-250 mm)

5. Placa aislante XPS

6. Malla de refuerzo de fibra de vidrio weber.therm malla 160
7. Mortero de regulacion

weber.therm base blanco (e=3-5 mm)

8. Revestimiento de acabado weber.cal flexible (e=1-1,5 mm)
9. Lamina drenante
10. Sellado weber flex P100
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